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メタルマスクコーティング方法の相違によるソルダーペーストへの影響

1.測定方法

1 6*4*0.1でマスク上に印刷する。

2 ガラエポ試験片0.6g 28*10*1.0を印刷したはんだの上に静かにおく。

3 50gの分銅を静かに載せ、1分間静止させる。

4 水平方向にゆっくり引っ張り動き出した値を読み取る。

分銅(50g)

メタルマスク
ソルダーペースト(0.1mm)

ガラエポ ばね秤
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2.測定結果

3.統計値
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4.ヒストグラム
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5.画像

表面処理なし

旧テフロン

スーパーテフロン

かなりの量がメタルマスク側に残っています。

見えにくいですが残り具合が少ないです。。

フッ素がはんだ（フラックス）をはじいているのがわかります。
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